Oberflachen-Vergleichsplatten 12084
Surface checking plates
- Rauhheitsvergleichsmuster einzeln oder im Satz
- zur Vergleichspriifung der
Oberflachenbeschaffenheit nach Sicht- oder
Tastmethode
- Vergleichsbereiche:
Ra 0,05 - 12,5 pm
AA 2 - 500 pm
- 150 N2 - N10
- for checking of surface
- visual or tactile method
- range:
Ra 0.05-12.5mm
AA 2 - 500 pm
- ISO N2 -N10
Set: 08082019
08082030 08082031
Planschleifen/ plain grinding Horizontalfrasen/ horizontal milling
08082033 08082034 08082032
Drehen/ turning Rundschleifen/external grinding Vertikalfrasen/ vertical milling
Bestell-Nr. ALY Anwendung Euro/St.
Order-No. satz Using Euro/Pc.
Pcs./set
08082030 6 Planschleifen / 52,00
Plain grinding
08082031 6 il 52,00
Horizontal milling
08082032 B Vertikalligsert / 52,00
Vertical milling
08082033 6 Dichen / 52,00
Turning
08082034 6 Rundschleifen / 52,00
External grinding
Drehen/ Turning, Vertikalfrasen/ vertical milling, Horizontalfrasen/ horizontal milling, Plan-
ir, 2 schleifen/ plain grinding, Rundschleifen/ external grinding, Flachldppen/ flat lapping e L0
Drehen Vertikalfrésen Horizontalfrasen Planschleifen Rundschleifen Flachlappen
Turning Vertical milling Horizontal milling Plain grinding External grinding Flat lapping
pm PAA pm PAA pm PAA pm PAA pm PAA pm PAA
12,5 500 12,5 500 12,5 500 1,6 63 1,6 63
6,3 250 6,3 250 6,3 250 0,8 32 0,8 32
3,2 125 3,2 125 3,2 125 0,4 16 0,4 16
1,6 63 1,6 63 1,6 63 0,2 8 0,2 8
0,8 32 0,8 32 0,8 32 0,1 4 0,1 4
0,4 16 0,4 16 0,4 16 0,05 2 0,05 2

Rubrik 12 - Seite 24 - Technische und optische Anderungen vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




